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¿Cómo se puede pintar un coche desde cero?








Puede ser costoso llevar a pintar el coche en un taller de carrocería, casi tan costoso como hacer apuestas sin información en plataformas como Betwinner. En cambio, hacerlo por su propia cuenta podría ayudarle a ahorrar dinero. Por supuesto, el mejor acabado requiere paciencia, compromiso y el equipo adecuado. Si no sabe cómo hojalatear su auto de forma correcta, al igual que si no sabe cómo hacer apuestas informadas en Betwinner, continúe leyendo para mejorar sus habilidades.

Puede pintar su automóvil en sólo seis sencillos pasos. Compre materiales de alta calidad como pintura, lija, masilla, imprimación, barniz, etc. para conseguir el mejor acabado. ¡Tome nota y a trabajar!






Limpiar la zona

El primer paso es el más fácil de todos, pero también es el más crucial para garantizar que no haya grumos ni manchas en el espacio que se pintará después. Limpiar la superficie de cualquier tipo de suciedad, aceite, polvo y otras impurezas constituye la preparación de la misma. Después de la limpieza es necesario lavar el automóvil.

Lijado

Después de lavar el automóvil, hay que lijarlo para eliminar la pintura vieja. Puede utilizar una lijadora eléctrica para ello, pero eventualmente también tendrá que utilizar una lija manual para llegar a las esquinas u otros lugares de difícil acceso.

Cuando llegue al metal, es decir, cuando consiga eliminar el barniz, la pintura vieja y la base, la tarea de lijado estará completa. Una vez que haya terminado, tendrá que limpiar el automóvil por segunda ocasión para eliminar cualquier resto de suciedad.

Masilla

Para evitar que la la pintura se manche, deberá enmasillar el automóvil una vez que haya terminado de lijarlo y lavarlo. La masilla debe aplicarse de abajo hacia arriba o viceversa en las zonas pertinentes del automóvil. 

Utilizar la base

Puede aplicar la base tal y como se indica en el envase, esperar a que se seque y volver a aplicarla dos o tres veces más.

Colocar la pintura

Aplique la pintura según las recomendaciones del fabricante, prestando atención a los tiempos de secado antes de añadir una segunda, tercera o incluso cuarta capa. Después de que la última capa se haya secado, vuelva a lijar la superficie para eliminar cualquier resto de polvo, limpie la superficie y píntela por última vez.

Poner el barniz

Utilice un barniz para automóviles de alta calidad para dar brillo a su automóvil una vez que la pintura se haya secado.












   



















Todo lo que necesita saber sobre el baño de pintura








Es bastante habitual que cuidemos mucho nuestros coches nuevos, dándoles uno o dos lavados semanales, un encerado cada tres meses, un pulido cada dos o tres años y la pronta reparación de cualquier desperfecto.

Pero con el paso del tiempo, es bastante sencillo que esta preocupación estética se desvanezca y, al cabo de diez años, el automóvil empiece a parecer "una carcacha", con algunos arañazos y pintura chamuscada.

Es posible que varias personas le hayan aconsejado llevar el auto con un hojalatero para que le dé un "baño de pintura automotriz" en esta situación.






¿Qué es exactamente un baño de pintura para automóviles?

Un baño de pintura es la práctica de aplicar una nueva capa de pintura para automóviles, ya sea del mismo color o de un tono diferente, sobre el exterior de la carrocería de un coche.

Diferentes tipos de pintura para coches

La pintura para automóviles se presenta en tres variedades diferentes: acrílica, de poliuretano y de poliéster. A continuación se detalla la información relativa a estos tipos:




	La pintura acrílica se combina con diluyente acrílico, y puede tardar hasta un día en secarse.
	La pintura con filtros protectores contra los rayos del sol se llama poliuretano. Este tipo de pintura suele tener una larga vida útil. Sin embargo, el requisito de pintar en una cámara de pintura de ambiente controlado es un inconveniente de la pintura de poliuretano. Además, tarda de uno a dos días en secarse.
	La pintura de poliéster tiene un periodo de secado final de sólo 12 horas. Es increíblemente fácil de manejar y se seca rápidamente.





¿Cuál es el costo aproximado?

El precio de pintar un auto varía mucho dependiendo de la reputación del taller al que vaya y del calibre de los materiales, pero en promedio cuesta aproximadamente $15,000 pesos.

¿Realmente conviene?

Si su auto sólo tiene algunas abolladuras menores, desportilladuras que no atraviesan la chapa o quemaduras de sol en la capa transparente, obviamente es conveniente. Sin embargo, si su auto ya tiene partes oxidadas o que muestran signos evidentes de corrosión, más que un baño de pintura automotriz requeriría comprar nuevas partes de la carrocería y pintarlas.

¿Cuánto tiempo se necesita?

Recuerde que la aplicación de la pintura para automóviles no es una tarea fácil; por lo tanto, el baño de pintura es un procedimiento que tardará al menos una semana en terminar, pero puede llevar más tiempo dependiendo del tipo de pintura o del clima. Además, tendrá que pulir el automóvil entre quince y veinte días después para terminar el trabajo.
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